Technologia odtworzenia nawierzchni

nawierzchnia z asfaltu
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|4 posadowienie kanatu sanitarnego

1. Warstwa cieralnaz AC 11 - gr. 5.¢cm

2. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
3. Warstwa wigzaca z AC 16W - gr. 6 cm

4. Kationowa emulsja szybkorozpadowa - 0,5 kg/m?
5. Podbudowa zasadnicza z AC 22P - gr. 7 cm

6. Kationowa emulsja $redniorozpadowa - 0,8 kg/m?

7. Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
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wg projektu budowlanego

8. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem
Rm=15MPaogr.15cm
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nawierzchnia z kostki betonowej
(chodnik)
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1. Kostka betonowa typu Polbruk gr. 8 cm

2. Warstwa podbudowy pomocniczej

gr 10 cm (grunt stab. cement. - 1,5 MPa)

3. Beton kl. C12/15 gr. 15 cm

4. Grunt rodzimy
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